
Rewet

I
a
 Imb.

valore medio 

riscontrato  

ml/s

II
a
 Imb.

valore medio 

riscontrato  

ml/s

III
a
 Imb.

valore medio 

riscontrato  

ml/s

IV
a
 Imb.

valore medio 

riscontrato  

ml/s

valore medio 

riscontrato  

g

Presente/Asse

nte

numero e data 

rapporto di 

prova

valore medio 

riscontrato

  g

numero e data 

rapporto di 

prova

valore medio 

riscontrato

  g/h m2

numero e data 

rapporto di 

prova

Si attesta che i valori riportati nel presente documento, corrispondono a quelli indicati nei Rapporti Tecnici di Prova 

identificati dal numero e dalla data di emissione Timbro e firma

______________________________________________________

Indicatore di cambio

Capacità di assorbimento del 

prodotto intero

ISO 11948-1

Test Manichino Bambini

Traspirabilità del film di 

contenimento

Allegato 7.3 LOTTO N. 3 - VALORI MEDI PROVE DI LABORATORIO (da compilarsi a cura di soggetto terzo)

Velocità di assorbimento
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4
pannolone  per 

bambini 
15-30 Kg

pannolino per 

bambini

2
pannolone  per 

bambini 
4-9 Kg

3
pannolone  per 

bambini 
11-25 Kg

3-6 Kg1


